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1. Reparatur von weiBen Profilen

Beschadigungen durch mechanische Einfliisse an weiBen Profilen
konnen, wie nachfolgend beschrieben, beseitigt werden:

1.1 Reparatur mittels Reaktionsharz

Starke mechanische Beschadigungen, eventuell falsch eingebrachte
Bohrungen, Frasungen etc. konnen bei weiBen Profilen mit Reaktions-
harz z.B. PVC-Reparaturmasse RM von

Weiss Chemie und Technik GmbH & Co.KG
Geschéftsbereich Chemie

HansastraBe 2

D-35708 Haiger

ausgebessert werden. Dieses Harz besteht aus zwei Komponenten
und muss vor der Verarbeitung gemischt werden (Verarbeitungsricht-
linien des Herstellers beachten!). Nach dem Aushéarten des Harzes
muss die ausgebesserte Schadstelle nachgeschliffen werden. Dazu
konnen sowohl Schwing-, Winkel- als auch Bandschleifer eingesetzt
werden. Die einzusetzende KorngréBe des Schleifmittels muss auf
Schleifart und Schleifgeschwindigkeit abgestimmt sein. Im allgemei-
nen liegt die KorngroBe im Grobschliff zwischen 150 und 200, im
Feinschliff zwischen 240 und 400. Als Schleifmittel empfiehlt sich
wegen der GleichmaBigkeit in der KorngréBe und der Struktur beson-
ders Silizium-Carbid. Die Bearbeitungszone sollte so klein wie mdglich
gehalten werden. Nach dem Schleifen ist die angeraute Fléche mit
einer Sisalwalze zu polieren.

1.2 Reparatur mittels SchweiBdraht

Mechanische Beschadigungen an weiBen Profilen kdnnen auch mit
Hilfe eines aus einem Profilrest zugeschnittenen Spanes beseitigt
werden (z.B. Abtrennen eines BlendrahmenaufrastfuBes).

Mit Hilfe eines HeiBluft-SchweiBgerates wird dieser Span aufge-
schmolzen, so dass die Schadstelle geschlossen werden kann. Auch
in diesem Fall ist eine Nachbehandlung geméB 1.1 vorzunehmen.
Diese ReparaturmaBnahme erfordert erhebliche handwerkliche
Erfahrung.

1.3 Reparatur von Unebenheiten
Unebenheiten und kleine Kratzer kdnnen durch Schleifen geméas 1.1
beseitigt werden. Schleif- und Polierset 657700 flir PVC von

Fa. Kénig & Co.
An der Rosenhelle 5
61138 Niederdorfelden
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2. Reparatur von nicht weiBen Profilen

Grundsatzlich ist bei der Verarbeitung von nicht weiBen Profilen

auf besondere Sorgfalt zu achten. Mechanische Beschddigungen
von kaschierten Profilen kdnnen mit einem Reparaturset der Firma
Heinrich Konig & Co. ausgebessert werden (Verarbeitungsvorschriften
beachten!).

Das Nachschleifen ist bei kaschierten und lackierten Profilen generell
nicht zuldssig.

3. Reinigung

REHAU-Fensterprofile aus PVC lassen sich durch ihre glatte Oberfla-
che grundsétzlich leicht reinigen und pflegen.

Allgemeine Verschmutzungen durch Staub und Regen werden mit
handelsiblichen Spilmitteln und lauwarmen Wasser leicht und schnell
beseitigt.

Sandige, schleifende und scheuernde Reinigungsmittel sind nicht
zuldssig, da durch diese Mittel die Oberflache aufgeraut wird.

Bei hartndckigen Verschmutzungen darf dariiber hinaus

— Dbei weiBen Fensterprofilen der REHAU-PVC-Pflegereiniger Art.
252280

— bei kaschierten und lackierten Profilen der REHAU-PVC-Pflegereini-
ger Art. 222660

verwendet werden.

AusschlieBlich durch den Fensterfachbetrieb kann flir weiBe, lackierte
und kaschierte Profile der REHAU-Reiniger fiir PVC-Fensterrahmen
(Industrie), Art. 252220, angewandt werden.

A Dieser Reiniger 16st den Lack der Lackstifte bei nicht-weiBen
= Profilen an! Technisches Merkblatt des Reinigers beachten!

A PVC-anlésende Reiniger, wie z.B.
— Nitroverdinnung,
— Ketone (z.B. Aceton),
— Ester (z.B. Essigester),
— aromatische Kohlenwasserstoffe (z.B. Benzol, Toluol oder

Xylol)
— chlorierte Kohlenwasserstoffe (z.B. Methylenchlorid, Tri-
chlorethylen)
Y 5519 © REHAU 980655DE 02.2008
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dirfen nicht angewandt werden, da diese eine Schadigung

der Profiloberfldche verursachen. Dadurch kdnnen im Laufe
der Zeit nicht mehr entfernbare Verfarbungen entstehen, bei
kaschierten und lackierten Profilen kann die Anwendung dieser
Mittel zur Zerstorung der Oberfléche flihren.

Durch Belastungen in der Luft (z.B. Flugrost, Industriestaube, Die-
selruB) beispielsweise in der Nahe von Industrie- und Bahnanlagen
konnen hartndckig anhaftende Ablagerungen entstehen, welche bei
intensiver Einwirkung insbesondere bei weiBen Profilen zur Fleckenbil-
dung flihren konnen.

Daher empfehlen wir zur Vermeidung dieser Ablagerungen eine regel-
méaBige Reinigung (Reinigungsintervall abhédngig von der Intensitat der
Umwelthelastung) mit dem REHAU-PVC-Pflegereiniger, Art. 252280
(nur fir weiBe Profile) und Art. 222660 (flr nicht-weiBe Profile).

Verschmutzungen, die wahrend der Fensterfertigung auftreten, wie
z.B. Fette vom Beschlag oder Fertigungsmarkierungen (Kugelschrei-
ber, Bleistift) lassen sich mit Wasser und handelstiblichen Splilmitteln
entfernen.

Die Tabelle auf Seite 4 gibt Hinweise zur richtigen Reinigung der
Kunststofffenster.

Bei weiteren, speziellen Reinigungsproblemen ist Riicksprache mit
REHAU zu halten.

Zur Vermeidung von spateren Schaden muss der Endabnehmer tiber
die richtige Fensterreinigung informiert werden.

Garantieleistungen durch REHAU entfallen, wenn Oberflachenscha-
den vorsatzlich oder fahrldssig herbeigefiihrt oder durch Vernach-
lassigung der erforderlichen Pflege verursacht wurden. Dies gilt
inshesondere flr stark bzw. nur mehr schwer entfernbare hartné-
ckige Verschmutzungen.

Oberflachenschaden, verursacht durch aggressive bzw. scheuernde
Reinigungsmittel sind aus der Garantieleistung ausgenommen. Es
durfen nur die empfohlenen Reiniger verwendet werden.

Weiterhin sind Verfarbungen, hervorgerufen durch chemische Reak-
tionen (z.B. Eisenstaub durch Zinkpartikel, Ausschwemmungen von
Eternitfassaden, Eternitfensterbdnken) nicht Gegenstand der Garantie.

4. Wartung

Um die Funktion und die Gebrauchstauglichkeit des Fensters auch
tber einen langeren Zeitraum zu erhalten, ist eine regelméaBige War-
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tung erforderlich.

Folgende Wartungsarbeiten sollten deswegen regelméBig mindestens
einmal im Jahr durchgefihrt werden:

— Die Beschldge sind auf Gangigkeit und Bedienbarkeit zu tiberpri-
fen und alle beweglichen Beschlagteile mit einem Tropfen Ol oder
Fett zu versehen (siehe auch Wartungs- bzw. Pflegeanleitung des
Beschlagherstellers).

— Die Dichtungen sind zu kontrollieren und mit einem Pflegemittel zu
behandeln. Eventuell beschédigte Dichtungen sind auszuwechseln.

— Die Offnungen zur Blendrahmenentwasserung sind zu kontrollieren

und gegebenenfalls zu reinigen.

Die Verglasung ist zu tiberprifen und eventuell kleine Méangel wie

z.B. abgerissene Dichtungsfasern sind zu beseitigen.

Die Oberflache ist zu kontrollieren und gegebenenfalls zu reinigen.

5. Liiftung

Aus hygienischen Griinden ist die Erneuerung der durch die Nutzung
eines Raumes mit Schadstoffen belasteten Raumluft durch eine aus-
reichende Belliftung zwingend notwendig. Im Gegensatz zu friiheren
Jahren bereiten heute die entstehenden Feuchtigkeitsmengen die
groBten Probleme. Wasser in Form von Wasserdampf entsteht z.B.
durch die Atemluft eines Menschen, beim Kochen, Baden oder beim
Waschen der Wasche. Diese Feuchtigkeit wurde friher relativ einfach
durch den Luftaustausch (iber die vergleichsweise undichten Fenster
abgefihrt (Zugerscheinungen!). Durch die modernen dichten Fenster
ist ein solcher Luftaustausch allerdings nicht mehr gegeben, so dass
die Feuchtigkeit nach dem Erreichen des Sattigungspunktes der Luft
kondensieren und zu feuchten Stockflecken und Schimmelbildung
flihren kann. Dabei sind R&ume mit niedrigen Temperaturen und hoher
Luftfeuchtigkeit besonders gefahrdet.

Richtiges Liften ist daher Bedingung fiir ein angenehmes Raumklima:

— Morgens alle Rdume griindlich liiften (ca. 5-10 Minuten, Fenster
weit gedffnet).

— Im Laufe des Tages zuséatzlich durch StoBliftung (je nach Mdglich-
keit 2-3 mal) oder durch regulierbare Dauerliiftungen nachlliften.

— Wahrend der Liiftung sollten die Heizkorper geschlossen werden.

Durch die StoBliftung oder die regulierbare Dauerlliftung wird das
Rauminnere in nur geringem MaBe abgekiihlt, so dass die Frischluft
mit nur wenig Energieaufwand aufgeheizt werden kann. Dadurch
werden in Verbindung mit den dichten Fenstern Energie und Heizko-
sten gespart.
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6. Verschmutzungen und adaquate Reiniger

Aluminiumabrieh I I N S N R
Dispersionsfarbe o - - - b ox x| -
organische Fetto - - - ox - [ - [ x|

o
Vommpagiewg | - - | - | | | |
W
ok x|
Okowe | - | |
T N B O I R S NI BN
T N NS R I BN B BT
Waors @ovens koo | - - | - | - | - | | x|
Wsogas | - x| - | - | | |

|
ﬂ Keinesfalls diirfen PVC-anlosende Reiniger verwendet werden.
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Unsere anwendungstechnische Beratung
erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch
als unverbindlicher Hinweis. Wir emp-
fehlen daher zu priifen, ob die in dieser
Druckschrift genannten Angaben fiir Ihre
vorgesehene technische Ldsung geeignet
sind.

Anwendung, Verwendung und Verarbei-
tung unserer Produkte erfolgen auBerhalb
unserer Kontrollmdglichkeiten und liegen
daher ausschlieBlich in Ihrem Verantwor-
tungsbereich. Unsere Gewéhrleistung

bezieht sich daher in jedem Fall auf die

gleichbleibende Qualitat unserer Produkte
entsprechend unserer Spezifikation

nach MaBgabe unserer lhnen bekannten
allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbe-
dingungen. Sollte eine Haftung in Frage
kommen, so ist diese fiir alle Schaden auf
den Wert der von uns gelieferten und von
Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Fiir
Schéden, die aus der Verwendung von
anderen als in unseren Unterlagen aufge-
fuhrten Original — System — Zubehdrtei-
len herriihren ist jede Gewéhrleistung und

Haftung von REHAU ausgeschlossen.

www.rehau.com
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